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[image: image2.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры
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Уд. сопр. (8 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0175  Медь             l  0,0039

             0,0705  Никель         l  0,0048

             0,5005  Константан  l  0,00011

             0,5458  РС-39         l  -0,0026


[image: image3.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава
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[image: image4.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава
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[image: image5.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава
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Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,4813

	5
	0,4062

	10
	0,3376

	15
	0,2756

	20
	0,22

	25
	0,171

	30
	0,1286

	35
	0,09265

	40
	0,06325

	45
	0,04039

	50
	0,02406

	55
	0,01426

	60
	0,01099

	65
	0,01688

	70
	0,03455

	75
	0,06399

	80
	0,1052

	85
	0,1582

	90
	0,223

	95
	0,2996

	100
	0,3879


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	11,68

	2
	Никель
	1E-10
	0,1356

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,218

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2
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