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Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,13E-08
	65

	2
	Никель
	2E-10
	0,26

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,2

	4
	Нихром
	1,13E-08
	1
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Сопротивление,  R [Ом]

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	24,6
	98,1
	90,6
	98,3
	98,6

	27,6
	99,2
	92,6
	100,8
	102

	30,6
	100,4
	94,1
	100,8
	101,9

	33,6
	101,6
	95,4
	100,8
	102


Основные расчетные соотношения.
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Уд. сопротивление,  относительные единицы

	Темп., °C
	Обр. №1
	Обр. №2
	Обр. №3
	Обр. №4

	24,6
	1
	1
	1
	1

	27,6
	1,011
	1,022
	1,025
	1,034

	30,6
	1,023
	1,039
	1,025
	1,033

	33,6
	1,036
	1,053
	1,025
	1,034


[image: image4.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан Нихром

33 32 31 30 29 28 27 26 25

относительные единицы

1,05

1,045

1,04

1,035

1,03

1,025

1,02

1,015

1,01

1,005

1

Уд. сопр. (25 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0171  Медь             l  0,004

             0,0697  Никель         l  0,0059

             0,5051  Константан  l  0,0028

             1,1146  Нихром         l  0,0038
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Зав.уд. сопр. от состава,  мкОм*м

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,06969

	10
	0,2027

	15
	0,2602

	20
	0,3116

	30
	0,3962

	35
	0,4295

	40
	0,4567

	50
	0,493

	55
	0,5021

	60
	0,5051

	65
	0,4975

	70
	0,4746

	75
	0,4365

	80
	0,3831

	90
	0,2306

	95
	0,1314

	100
	0,01706


[image: image6.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава
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Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,5887

	5
	0,5398

	10
	0,4951

	15
	0,4548

	20
	0,4186

	25
	0,3867

	30
	0,3591

	35
	0,3357

	40
	0,3166

	45
	0,3017

	50
	0,2911

	55
	0,2847

	60
	0,2826

	65
	0,2844

	70
	0,2897

	75
	0,2986

	80
	0,311

	85
	0,3271

	90
	0,3466

	95
	0,3697

	100
	0,3964


