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[image: image3.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры
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Уд. сопр. (14 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0179  Медь             l  0,0038

             0,0721  Никель         l  0,0048

             0,5006  Константан  l  0,00012

             0,5346  РС-39         l  -0,0026
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[image: image5.emf]Зависимость температурного коэффициента уд. сопротивления от состава
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Зав. темп. коэфф. от состава,  [1E-2  1/K]

	Кол-во Cu
	Значение

	0
	0,4811

	5
	0,4062

	10
	0,3377

	15
	0,2758

	20
	0,2204

	25
	0,1716

	30
	0,1292

	35
	0,09336

	40
	0,06403

	45
	0,04122

	50
	0,02493

	55
	0,01515

	60
	0,0119

	65
	0,01764

	70
	0,03486

	75
	0,06357

	80
	0,1038

	85
	0,1554

	90
	0,2186

	95
	0,2932

	100
	0,3793


Образцы

	№/№
	Наим.
	S, мм*мм
	L, м

	1
	Медь
	1,96E-09
	11,68

	2
	Никель
	1E-10
	0,1356

	3
	Константан
	1,13E-08
	2,218

	4
	РС-39
	5,309E-08
	10,2
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