Министерство образования и науки Российской Федерации

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

кафедра микроэлектроники

Отчет 

по лабораторной работе

Исследование свойств проводниковых материалов
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Петров С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

[image: image1.emf]Зависимость сопротивления от температуры
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[image: image2.emf]Зависимость удельного сопротивления от температуры

Медь Никель Константан Н80Х20
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Уд. сопр. (21 °С), мкОм•м  l Темп. коэфф.

             0,0171  Медь             l  0,004

             0,0685  Никель         l  0,0051

             0,4998  Константан  l  0,0001

             0,5628  Н80Х20         l  9,7E-5


[image: image3.emf]Зависимость  удельного сопротивления  от состава
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