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	Время
	Напряженность
	Поляризация

	0
	5 001,9
	5 569,3

	1
	3 683,1
	5 372,3

	2
	2 346,5
	5 126,9

	3
	997,5
	4 841,7

	4
	-284,0
	4 510,7

	5
	-1 542,5
	4 105,9

	6
	-2 584,4
	3 653,2

	7
	-3 534,0
	3 159,2

	8
	-4 522,7
	2 602,4

	9
	-5 483,0
	2 042,9

	10
	-6 434,4
	1 453,5

	11
	-7 369,8
	871,4

	12
	-8 342,5
	277,9

	13
	-9 290,3
	-312,5

	14
	-10 240,0
	-908,5

	15
	-11 219,8
	-1 521,6

	16
	-12 171,2
	-2 104,3

	17
	-13 065,8
	-2 684,3

	18
	-13 868,1
	-3 169,5

	19
	-14 642,0
	-3 665,6

	20
	-15 215,3
	-4 038,4

	21
	-15 845,4
	-4 502,4

	22
	-16 244,8
	-4 753,0

	23
	-16 617,5
	-5 051,1

	24
	-16 871,4
	-5 252,2

	25
	-17 061,3
	-5 475,4

	26
	-17 203,3
	-5 617,2

	27
	-17 345,3
	-5 770,9

	28
	-17 421,6
	-5 867,3

	29
	-17 556,5
	-6 027,1

	30
	-17 616,9
	-6 120,0

	31
	-17 702,1
	-6 183,9

	32
	-17 753,5
	-6 274,1

	33
	-17 790,8
	-6 360,2

	34
	-17 796,1
	-6 392,7

	35
	-17 783,7
	-6 444,8

	36
	-17 458,9
	-6 519,0

	37
	-16 633,5
	-6 454,1

	38
	-15 644,8
	-6 442,2

	39
	-14 544,3
	-6 392,2

	40
	-13 482,9
	-6 356,1

	41
	-12 487,1
	-6 292,2

	42
	-11 656,4
	-6 259,7

	43
	-10 822,2
	-6 197,3

	44
	-10 003,9
	-6 141,1

	45
	-9 155,4
	-6 058,6

	46
	-8 305,2
	-5 999,3

	47
	-7 348,5
	-5 904,9

	48
	-6 240,9
	-5 778,6

	49
	-5 078,3
	-5 635,8

	50
	-3 775,4
	-5 447,6

	51
	-2 414,0
	-5 215,5

	52
	-1 072,1
	-4 937,6

	53
	234,3
	-4 614,3

	54
	1 483,9
	-4 211,6

	55
	2 547,1
	-3 778,5

	56
	3 487,9
	-3 287,6

	57
	4 382,5
	-2 737,5

	58
	5 293,0
	-2 160,5

	59
	6 260,4
	-1 553,6

	60
	7 224,2
	-936,4

	61
	8 122,4
	-327,9

	62
	9 151,9
	319,2

	63
	10 117,5
	936,4

	64
	11 138,1
	1 606,2

	65
	12 070,0
	2 206,4

	66
	13 000,1
	2 788,0

	67
	13 821,9
	3 300,5

	68
	14 654,4
	3 799,1

	69
	15 325,3
	4 233,3

	70
	15 886,2
	4 579,8

	71
	16 363,7
	4 914,4

	72
	16 685,0
	5 165,5

	73
	16 921,1
	5 389,3

	74
	17 111,0
	5 558,4

	75
	17 235,2
	5 714,2

	76
	17 371,9
	5 846,2

	77
	17 485,5
	6 002,4

	78
	17 595,6
	6 049,8

	79
	17 705,6
	6 127,2

	80
	17 753,5
	6 224,1

	81
	17 797,9
	6 283,9

	82
	17 892,0
	6 337,0

	83
	17 868,9
	6 405,6

	84
	17 858,3
	6 480,9

	85
	17 441,1
	6 415,4

	86
	16 621,1
	6 453,6

	87
	15 646,6
	6 402,0

	88
	14 597,6
	6 375,2

	89
	13 534,4
	6 314,3

	90
	12 604,3
	6 270,5

	91
	11 677,7
	6 208,1

	92
	10 866,5
	6 157,6

	93
	10 113,9
	6 105,0

	94
	9 299,2
	6 034,4

	95
	8 378,0
	5 938,5

	96
	7 446,1
	5 846,2

	97
	6 361,6
	5 723,4

	98
	5 001,9
	5 569,3

	Название
	Площадь [М*М]
	Толщина [М]

	Керамика
	7E-6
	0,0005
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