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	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Феррит
	3,6E-5
	0,082
	106
	98


	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-136,3
	-0,2104

	1
	-51,05
	-0,172

	2
	-41,28
	-0,1591

	3
	-19,82
	-0,08876

	4
	-15,54
	-0,06712

	5
	15,17
	0,06713

	6
	19,34
	0,08971

	7
	38,11
	0,1576

	8
	45,93
	0,1712

	9
	124,5
	0,2091
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	№ п/п
	Напряженность
	Магн. пр.

	0
	-132,1
	1271

	1
	-56,96
	2514

	2
	-26,9
	3592

	3
	-13,8
	3448

	4
	13,57
	3479

	5
	26,11
	3715

	6
	54,45
	2622

	7
	126
	1315
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