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	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-1243
	-0,3002

	1
	-1126
	-0,2951

	2
	-1043
	-0,2935

	3
	-879,3
	-0,2895

	4
	-780,6
	-0,2874

	5
	-667,8
	-0,285

	6
	-590,2
	-0,2814

	7
	-494
	-0,2754

	8
	-380,9
	-0,266

	9
	-302
	-0,2563

	10
	-254,8
	-0,2456

	11
	-241,6
	-0,2439

	12
	-189,7
	-0,2296

	13
	-160,7
	-0,216

	14
	-140,6
	-0,2063

	15
	-117,3
	-0,1898

	16
	-97,5
	-0,1702

	17
	-76,55
	-0,1445

	18
	-67,29
	-0,1301

	19
	-54,34
	-0,1089

	20
	-44,38
	-0,08805

	21
	-35,96
	-0,06972

	22
	-28,76
	-0,05384

	23
	-28,62
	-0,054

	24
	-18,94
	-0,03311

	25
	-14,96
	-0,02495

	26
	-8,651
	-0,01431

	27
	8,231
	0,01408

	28
	14,87
	0,02481

	29
	19,27
	0,03355

	30
	28,62
	0,05412

	31
	28,99
	0,05417

	32
	35,31
	0,06872

	33
	45,92
	0,0888

	34
	55,42
	0,1103

	35
	66,45
	0,129

	36
	76,55
	0,1445

	37
	96,85
	0,1699

	38
	117
	0,1888

	39
	138,8
	0,2044

	40
	161,8
	0,2175

	41
	189,2
	0,2276

	42
	241,9
	0,2442

	43
	257,7
	0,2489

	44
	298,7
	0,2537

	45
	380,6
	0,2649

	46
	493,6
	0,2739

	47
	589,1
	0,279

	48
	663,7
	0,2822

	49
	782,8
	0,2887

	50
	890,5
	0,2935

	51
	1051
	0,2973

	52
	1131
	0,2985

	53
	1236
	0,2972


[image: image4.emf]R

H

l

UH

N1

H=


[image: image5.emf]RC S

UB

N

2

B=


[image: image6.emf]



H

B


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	№ п/п
	Напряженность
	Магн. пр.

	0
	-1243
	192,2

	1
	-1126
	208,6

	2
	-1043
	224

	3
	-879,3
	262

	4
	-780,6
	293

	5
	-667,8
	339,6

	6
	-590,2
	379,5

	7
	-494
	443,7

	8
	-380,9
	555,6

	9
	-302
	675,4

	10
	-254,8
	767

	11
	-241,6
	803,2

	12
	-189,7
	963,2

	13
	-160,7
	1070

	14
	-140,6
	1168

	15
	-117,3
	1288

	16
	-97,5
	1389

	17
	-76,55
	1503

	18
	-67,29
	1539

	19
	-54,34
	1594

	20
	-44,38
	1579

	21
	-35,96
	1543

	22
	-28,76
	1490

	23
	-28,62
	1501

	24
	-18,94
	1391

	25
	-14,96
	1327

	26
	-8,651
	1316

	27
	8,231
	1361

	28
	14,87
	1328

	29
	19,27
	1386

	30
	28,62
	1505

	31
	28,99
	1487

	32
	35,31
	1549

	33
	45,92
	1539

	34
	55,42
	1584

	35
	66,45
	1544

	36
	76,55
	1502

	37
	96,85
	1396

	38
	117
	1284

	39
	138,8
	1172

	40
	161,8
	1070

	41
	189,2
	957,5

	42
	241,9
	803,4

	43
	257,7
	768,7

	44
	298,7
	675,8

	45
	380,6
	553,8

	46
	493,6
	441,6

	47
	589,1
	376,8

	48
	663,7
	338,3

	49
	782,8
	293,4

	50
	890,5
	262,3

	51
	1051
	225,2

	52
	1131
	210

	53
	1236
	191,4
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	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Пермаллой
	0,08
	1,5E-5
	119
	106

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96
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