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	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-1207
	-0,2833

	1
	-1003
	-0,2773

	2
	-738,4
	-0,2708

	3
	-657,4
	-0,2731

	4
	-559,4
	-0,2679

	5
	-434,6
	-0,2574

	6
	-380,4
	-0,2586

	7
	-182,1
	-0,2372

	8
	-116,2
	-0,2139

	9
	-99,56
	-0,1988

	10
	-72,06
	-0,1633

	11
	-68,7
	-0,1567

	12
	-51,11
	-0,1196

	13
	-37,83
	-0,08486

	14
	37,83
	0,08481

	15
	52,38
	0,1216

	16
	67,34
	0,1547

	17
	71,41
	0,162

	18
	98,95
	0,1983

	19
	111,7
	0,2065

	20
	180
	0,2374

	21
	377,8
	0,2589

	22
	436,6
	0,266

	23
	559,6
	0,2683

	24
	655,6
	0,2678

	25
	745,5
	0,2747

	26
	1001
	0,2778

	27
	1210
	0,2796


	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	98
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