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	Название
	Длина [M]
	Площадь [M*M]
	Витки I
	Витки II

	
	
	
	
	98

	Феррит
	0,0816
	3,6E-5
	106
	96
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	№ п/п
	Напряженность
	Индукция

	0
	-451
	-0,2632

	1
	-440
	-0,2679

	2
	-157,5
	-0,2342

	3
	-155,2
	-0,2342

	4
	-110,3
	-0,2087

	5
	-84,18
	-0,185

	6
	-53,59
	-0,127

	7
	-17,77
	-0,03509

	8
	-16,51
	-0,03303

	9
	-7,155
	-0,01255

	10
	6,454
	0,0123

	11
	16,74
	0,03283

	12
	17,58
	0,03511

	13
	52,94
	0,1259

	14
	82,45
	0,1808

	15
	110,7
	0,2118

	16
	152,1
	0,2314

	17
	152,7
	0,232

	18
	434,8
	0,2632

	19
	449,5
	0,2688


Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.Э.БАУМАНА


[image: image7.wmf]
Факультет РЛ
      Кафедра РЛ6     .
Отчет

по лабораторной работе

Исследование свойств магнитных материалов
Выполнил студент гр. 02-ЕЮ2

Иванов С.С.

Проверил преподаватель

Сидоров П.П.

_958317963.unknown

